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Denim 01, 02, 03, 04, 05 06, 07, 08, 09 u.9a stammen aus eigener Produktion u. bestehen aus 60 % türk. Kba Baumwolle-
40% mühlv. Bioleinen. Die Färbung wird reaktiv nach GOTS Richtlinie durchgeführt.
Denim 10 eigene Produktion bestehend aus 30% mühlv. Öko Hanffaser und 70% türk. Kba Baumwolle Färbung N. GOTS Rl. 
Denim 11 ist Handelsware von Fa. C.pauli und besteht aus 98% türk. Kba Baumwolle
Denim 12 ist Handelsware von Fa. CAVVAS Limited Rumänien und besteht aus 100% Kba Hanffaser die Färbung wird in 
Österreich nach GOTS Richtlinie durchgeführt. 
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